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Le document comporte 3 pages.
I. Préparation du polystyrène
On désire réaliser un montage de synthèse du polystyrène. Indiquer dans la liste (a,... v) du tableau les éléments nécessaires pour cette manipulation. On ne précisera pas les éléments nécessaires ne figurant pas dans cette liste.
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masse de polystyrène sec obtenue : m =
II. Détermination d’un encadrement de la masse molaire du polystyrène synthétisé par CCM

	Coller ici la plaque CCM :


	Calcul des rapports frontaux :
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